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	Componentes (%)
	Bagaço de cana-de açúcar (in natura)

	Celulose
	46,86 ± 0,22

	Hemicelulose
	27,50 ± 0,14

	Lignina total
	26,27 ± 0,71

	Cinzas
	1,61 ± 0,02

	Extrativos
	

	Balanço total
	102,24 ± 0,44



