
	Amostras
	Tinicial (oC)
	Tmáximo (oC)

	PEADvM/ Fibra
	327
	471

	PEADvD/ Fibra
	323
	464

	PEADpcM/ Fibra
	246
	453

	PEADpcD/ Fibra
	245
	452
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