Tabela 1

Tabela 1 – Materiais e proporções mássicas utilizadas na preparação dos compósitos.
	Materiais
	Proporção mássica (m/m)

	MP
	100

	MP/Mica 3%
	97/3

	MP/Mica 10%
	90/10

	MP/SiO2 3%
	97/3

	MP/SiO2 10%
	90/10
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